
Betonklassen im Vergleich 
alte und neue Bezeichnungen und deren Zuordnung

Druckfestigkeit Würfeldruckfestigkeit E-Modul (neu)
DIN EN 206-1

DIN 1045 DIN 1045-1 N/mm² N/mm² N/mm²

B 5 - 5
B 10 C 8/10 8 10
B 15 C 12/15 12 15 25 800

- C 16/20 16 20 27 400
B 25 C 20/25 20 25 28 800

- C 25/30 25 30 30 500
B 35 C 30/37 30 37 31 900
B 45 C 35/45 35 45 33 300

- C 40/50 40 50 34 500
B 55 C 45/55 45 55 35 700

- C 50/60 50 60 36 800
B 65 C 55/67 55 67 37 800
B 75 C 60/75 60 75 38 800
B 85 C 70/85 70 85 40 600
B 95 C 80/95 80 95 42 300

©

Betonfestigkeitsklasse Betonfestigkeitsklasse
fck fck,cube Ecm

copyright by Ingenieurbüro Süß, 24.06.2010



Betonklassen im Vergleich 
alte und neue Bezeichnungen und deren Zuordnung  (DDR)

Betongüte Betonklasse Druckfestigkeit Würfeldruckfestigkeit E-Modul 
(alte Normung) (alte Normung)

TGL 1048 TGL 33403 N/mm² N/mm² N/mm²

B 50 Bk 5 3,7 5 12 200
B 80 Bk 7,5 5,5 8 16 300

- Bk 10 7,4 10 22 000
B 120 Bk 12,5 12 22 300
B 160 Bk 15 11 15 23 000

- Bk 20 14,7 20 28 200
B 225 - 22,5 27 000

- BK 25 18,4 25 30 000
B 300 Bk 30 30 30 000

- Bk 35 25,8 35 34 000
- Bk 40 40 36 000

B450 Bk 45 33,1 45 37 000
- Bk 50 50 38 200
- Bk 55 40,5 55 39 000

B 600 Bk 60 60 39 700

©

fck

copyright by Ingenieurbüro Süß, 24.06.2010


	Tabelle1

